Cartridge-Filtereinsatze

Ausfiihrung ohne O-Ring Ausfiihrung mit O-Ring
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C 0-Ring, NBR / C
Werkstoffe: Edelstahl
Filtergewebe: Drahtgewebe und fiir @ A erforderlicher Bohrungs-@ Hy
Metallfaserflies max. Ap 20 bar
GROSSE BESTELL-NR. FEINHEIT IN pMm | (). | B | C GROSSE BESTELL-NR. FEINHEIT IN pm | (). | B | C
41017 5 42017 5
41005 10 42005 10
41001 25 42001 25
1 17,0 | 20,7 | M6 1 17,0 | 20,7 | M6
41002 40 42002 40
41003 60 42003 60
41004 100 42004 100
41018 5 42018 5
41016 10 42016 10
4101m 25 420m 25
2 20,0 | 22,0 | M8 2 20,0 | 22,0 | M8
41012 40 42012 40
41013 60 42013 60
41014 100 42014 100
41019 5 42019 5
41020 10 42020 10
41021 25 42021 25
3 25,0 | 26,0 | Mo 3 25,0 | 26,0 | Mo
41022 40 42022 40
41023 60 42023 60
41024 100 42024 100
41029 5 42029 5
41030 10 42030 10
41031 25 42031 25
4 30,0 | 30,0 | Mg 4 30,0 | 30,0 | Mig
41032 40 42032 40
41033 60 42033 60
41034 100 42034 100
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